
フレッティング

フレッティング ふれってぃんぐ

 ジェット水流などが起こす機械的な振動によって金属材料が磨耗する。この振動による磨耗が原因で
生じた腐食をフレッティング腐食という。原子炉の燃料棒などが冷却水によってフレッティング腐食を
起こさぬよう、材料の選定など設計には十分な配慮がなされている。

＜登録年月＞ 
1998年02月


